
Rostfreier stahl

Pflegeanleitung

Tägliche Reinigung

Verwenden Sie für die tägliche Reinigung ein feuchtes Tuch, das mit einer Lösung aus warmem 

Wasser und einem milden Reinigungsmittel getränkt ist

formandrefine.com

Zusätzliche Reinigung

Für eine zusätzliche Reinigung verwenden Sie Haushaltsalkohol. Dadurch wird die Oberfläche 
zusätzlich desinfiziert. Folgen Sie immer der Richtung der Stahlmaserung

Rostflecken und kleinere Kratzer lassen sich durch Polieren der Oberfläche mit einem sehr feinen 
Schleifschwamm für Metall entfernen. Dabei immer in Richtung der Stahlmaserung arbeiten

Edelstahl hat einen hohen Anteil an Chrom, das dem Stahl seine widerstandsfähige Oberfläche verleiht.  

Hinweis

Rostfreier Stahl entwickelt mit der Zeit eine Patina

Auf rostfreiem Stahl können kleine Rostflecken auftreten, die durch Partikel von anderen 
Gegenständen verursacht werden

Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel auf Chlorbasis für Stahl, da diese Rost verursachen


